
Sortering strumpor 
Provstorlek 

Resultaten från tidigare hypotesprövning visade att pyrolys av hela T-shirts gav en väldigt låg 
densitet i det producerade biokolet, ~150 g/L. Ett förslag för att öka densiteten är att 
klippa/strimla T-shirts/strumpor osv. till mindre stycken så att densiteten för textilavfallet 
hamnar på ~1000 g/L innan pyrolys-steget. Önskade provstorlek för pyrolysen hos RISE skulle 
vara minimum ca 5x5 cm för att undvika att provet lämnar reaktorkorgen (det höga volymflödet 
som krävs i reaktorn ger en gashastighet på ca 0,5 m/s). 

Provmängd 

För ett försök i RISE större pyrolysanläggning, men en reaktor på 100 L, behövs ca 10 kg textil. 
Om provet blir klippt enligt ovan kan mängden material ev. öka något.  

För ett försök i RISE mindre labbpyrolysanläggning, med en reaktor på 7 L behövs ca 300–500 g 
textil. 

Övriga önskemål på proverna 

Det är önskvärt att textilierna är torra (<10 vikts%) när det går in i pyrolysen. Ev. fukt avgår när 
proven pyrolyseras vilket ökar energibehovet. Vattenånga i processen innebär också att delar av 
kolet reagerar med ångan och bildar kolmonoxid vilket minskar utbytet av kol. Fukten ökar även 
vattenhalten i den genererade pyrolysoljan. Om fukthalten varierar mellan proverna kan det 
medföra icke reproducerbara data. 

För att underlätta hanteringen av prov vid pyrolysen önskas att metallknappar avlägsnas. 
Beroende på önskemål från konsortiet av råmaterial, bör plagg sorteras efter ungefärligt 
innehåll, dvs största del bomull i en fraktion, viskos eller blandningar i en fraktion etc. 

För att exakt avgöra materialinnehåll krävs NIR-scanning, men pyrolystesterna visar att viss 
andel syntet fungerar väl i processen. 

Instruktion till sorterarna: 

Vi vill ha strumpor bomull främst. Minst 50% måste vara bomull. Ull vill vi inte ha. 
Strumpor i främst syntetmaterial ska sorteras bort. 

  



 

• Syntetstrumpor: ofta sport-strumpor, funktionsmaterial. Ta inte med!  

 

 

 

• ”Fluffiga strumpor” – ta inte med. Är oftast syntet: 

 

 



• Yllesockar, vintersockar – ta inte med (svåra att avgöra, kan vara syntet eller ull): 

 
 
 
 

• Fodrade strumpor: – ta inte med (innehåller för mycket syntet): 

 

 



 

• Strumpor med halkskydd / anti-halk beläggning (som i övrigt är mest bomull). Går bra! 
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